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1394خرداد 19ارائه در سایت: 

پروپیلن/گرافن هاي پلیپروپیلن/تالک/گرافن بررسی و با خواص نانوکامپوزیتهاي هیبریدي پلیدر این مقاله خواص مکانیکی نانوکامپوزیت
کن داخلی تهیه شدند. به منظور افزایش چسبندگی ها با روش اختلاط مذاب و با استفاده از مخلوطمقایسه شده است. در این تحقیق تمام نمونه

هاي دوتایی پروپیلن به عنوان عامل جفت استفاده شد. در نانوکامپوزیتپروپیلن، از ملئیک انیدرید پیوند خورده با پلیبین تالک و پلی
درصد وزنی، مدول و استحکام کششی و استحکام ضربه افزایش و در مقادیر بالاتر، مدول افزایش و 75/0پروپیلن/گرافن، با افزودن گرافن تا پلی

زنی تالک به % و15پروپیلن/تالک/گرافن، بعد از اضافه نمودن هاي هیبریدي پلیاستحکام کششی و ضربه کاهش یافتند. در مورد نانوکامپوزیت
پروپیلن، مدول الاستیک افزایش و استحکام کششی و ضربه کاهش یافتند. همچنین بعد از اضافه نمودن گرافن به کامپوزیت پلی
درصد وزنی) استحکام کششی و 5/1تا 75/0پروپیلن/تالک، مدول و استحکام کششی و استحکام ضربه افزایش و در مقادیر بالاتر گرافن (پلی

) و رفتار بلورینگی با گرماسنجی روبشی تفاضلی SEMیافتند. ریخت شناسی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (ضربه کاهش
)DSCیابی شده است. تصاویر ) مشخصهSEMپروپیلن وجود ندارد. همچنین از تصاویر دهند که چسبندگی خوبی بین تالک و زمینه پلینشان می

SEM آیند. نتایج بالاي گرافن، صفحاتش بصورت توده در می، در مقادیرDSC نشان می دهد که تالک تأثیر قابل توجهی بر درجه بلورینگی ندارد
درصد 5/1درصد تالک و 15هاي هیبریدي حاوي شود. در نهایت نتایج نشان دادند که نانوکامپوزیتاما گرافن باعث کاهش درجه بلورینگی می

درصد وزنی گرافن، بالاترین استحکام کششی و ضربه را 75/0پروپیلن/گرافن حاوي هاي پلیل الاستیک، و نانوکامپوزیتگرافن بالاترین مدو
.دارند
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	 In	 this	 study,	 the	 mechanical	 properties	 of	 Polypropylene/Graphene	 and	
Polypropylene/Talc/Graphene	 hybrid	 nanocomposites	 were	 compared.	 All	 samples	 were 	
prepared	 by	 melt	 mixing	 technique	 using	 an	 internal	 mixer.	 In	 order	 to	 increase	 interphase	
adhesion	between	talc	and	polypropylene,	maleic	anhydride	grafted	polypropylene	was	used	as	
coupling	 agent.	 For	 Polypropylene/Graphene	 binary	 nanocomposites,	 by	 adding	 0.75wt.	 %	
Graphene,	 elastic	modulus,	 tensile	 and	 impact	 strength	were	 increased.	 In	 higher	 amounts	 of	
Graphene,	 modulus	 was	 increased	 while	 tensile	 and	 impact	 strength	 were	 decreased.	 For	
Polypropylene/Talc/Graphene	 hybrid	 nanocomposites,	 adding	 15%	 wt.	 Talc	 to	 Polypropylene	
caused	an	increase	in	elastic	modulus	and	a	decrease	in	tensile	and	impact	strength.	Furthermore,	
after	adding	Graphene	to	Polypropylene/Talc,	elastic	modulus,	tensile	and	 impact	strength	were	
increased.	 In	higher	amounts	of	Graphene	(0.75	 to	1.5%	wt.),	 tensile	and	 impact	strength	were	
decreased.	 The	 morphology	 of	 the	 samples	 was	 characterized	 by	 using	 Scanning	 Electron	
Microscopy	 (SEM)	 technique	 and	 crystallinity	 behavior	 was	 characterized	 by	 Differential	
Scanning	Calorimetry	(DSC).	The	SEM	micrographs	shows	that	there	is	no	good	adhesion	between	
talc	and	PP	matrix.	Also,	from	SEM,	in	higher	amounts	of	Graphene,	its	plates	stack	together.	The	
DSC	 result	 shows	 that	 talc	 has	no	 considerable	 effect	 and	Graphene	 has	 negative	effect	on	 the	
crystallinity.	The	results	showed	that	hybrid	nanocomposites	containing	15%	wt.	Talc	and	1.5%	
wt.	Graphene	 had	 the	 highest	 elastic	modulus	while	 Polypropylene/Graphene	 nanocomposites	
containing	0.75%	wt.	Graphene	had	the	highest	tensile	and	impact	strength.	
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مقدمه- 1
با فلزات، پلیمرها فرآورش بهتر، چگالی کمتر، نسبت استحکام به در مقایسه 

وزن بالاتر، مقاومت در برابر خوردگی خوب و اغلب عملکرد بهتري را نسبت به 
پروپیلن، که یکی از پرمصرفترین ]. در این میان پلی1شان دارا هستند [قیمت

بالا، پلیمرهاست، بخاطر خواص مطلوبش، از جمله چگالی پایین، سفتی 
استحکام کششی خوب، مقاومت در برابر اسیدها و مقرون به صرفه بودن 

پروپیلن حاصل کارآیی بالاي آن ]. در واقع جذابیت اصلی پلی2معروف است [
نسبت به قیمتش است. البته براي بعضی از کاربردها نیاز است که این پلیمر 

	اصلاح شده و خواص آن ارتقا یابد.
هاي مرسوم است که بخاطر قیمت پایین، براي تالک یکی از پرکننده

اي است که در کاربردهاي شود. تالک مادهتقویت مواد پلیمري استفاده می
صنعتی از جمله در صنایع کاغذ، رنگ، سرامیک و پلیمرها بسیار استفاده 

شود، معمولاً ]. زمانی که از تالک براي تقویت پلیمرها استفاده می3شود [می
درصد وزنی از 3درصد وزنی است. زمانی که زیر 40تا 20ن مقدار آن بی

زایی آن تالک استفاده شود، در واقع نه براي تقویت کردن، بلکه براي اثر هسته
] هاي غیرآلی معمولاً منجر به ]. افزودن پرکننده4در فرآیند بلورینگی است 

تی و بهبود خواص کاربردي پلیمرها از جمله سفتی، پایداري ابعادي، سخ
هاي نانومقیاس، سطح مؤثر ]. از طرف دیگر پرکننده5شود [چقرمگی می

ها هاي میکرومقیاس دارند. بنابراین نانوکامپوزیتبیشتري را نسبت به پرکننده
].6فازي بیشتري دارند [ها، ناحیه بیننسبت به میکروکامپوزیت

ر کم هاي نانومقیاس جدید است که در مقادیگرافن یکی از پرکننده
[می ]. بسیاري از 7تواند خواص پلیمر را به طرز چشمگیري تغییر دهد 

اند که گرافن اند و دریافتهمحققان اثر گرافن را بر روي پلیمرها بررسی کرده
شود.  لیانگ و منجر به بهبود قابل توجه خواص مکانیکی پلیمرها می

بررسی کردند و الکلوینیل] اثر گرافن اکسید را بر روي پلی8همکارانش [
% افزایش مدول را تنها با اضافه کردن 62% افزایش استحکام کششی و 76
دست آوردند. در مقایسه با نانولوله هاي کربنی، % وزنی گرافن اکسید به7/0

].9کام مشابه یا کمی بیشتر است [گرافن داراي استح
بر روي ] اثر گرافن و نانولوله هاي کربنی را 10رافایی و همکارانش [

کنندگی گرافن رزین اپوکسی بررسی کردند و متوجه شدند که اثر تقویت
بالاتر است. همچنین 1/0±002/0هاي کربنی در کسر وزنینسبت به نانولوله

گزارش شده که بهبود خواص مکانیکی پلیمر تقویت شده با گرافن از پلیمر 
]. از 12- 9ست [تقویت شده با نانوکلی یا دیگر پرکننده هاي کربنی بهتر ا

ها رویکردي جدیدي براي بهبود هرچه بیشتر طرفی هیبرید کردن پرکننده
هاست و مطالب بسیاري نیز در این زمینه گزارش شده است خواص کامپوزیت

، عموماً کلیه خواص مکانیکی ]. چراکه استفاده از تنها یک پرکننده13-15[
با ماهیت مختلف، منجر به نندهبرد. هیبریداسیون دو نوع پرکماده را بالا نمی

شود. به عنوان تنهایی میها بهمزایایی بالاتر از استفاده از هرکدام از پرکننده
] هاي هیبریدي تالک/کلسیم ] اثر پرکننده14مثال لیونگ و همکارانش 

پروپیلن بررسی و گزارش کربنات را بر روي خواص مکانیکی و حرارتی پلی
تر و رشده با کلسیم کربنات، استحکام کششی پایینپروپیلن پکردند که پلی

که، با تري دارند. نیز آنپروپیلن پرشده با تالک استحکام ضربه پایینپلی
توان مدول جایگزین کردن مقداري تالک به جاي کلسیم کربنات، می

پروپیلن را در کنار دستیابی به استحکام الاستیک و استحکام کششی پلی
د داد.ضربه مناسب، بهبو

(مدول الاستیک،  هدف از این تحقیق بررسی تجربی خواص مکانیکی 

دوتایی ر بلورینگی نانوکامپوزیتاي) و رفتااستحکام کششی و استحکام ضربه
پروپیلن/تالک/گرافن هیبریدي پلیپروپیلن/گرافن و همچنین نانوکامپوزیتپلی

لک، امکان جایگزینی است. در واقع با توجه به گران بودن گرافن نسبت به تا
گرافن با تالک در یک سامانه هیبریدي مورد توجه این تحقیق است.

هامواد و روش- 2
مواد- 2-1

) تهیه شده از پتروشیمی اراك داراي شاخص v30sپروپیلن با نام تجاري (پلی
به عنوان زمینه (ماتریس) انتخاب cm3/g92/0و چگالی min10/g18مذاب 

تهیه شده از MAPP(1پروپیلن (انیدرید پیوند داده شده با پلیشد. از ملئیک 
به عنوان عامل جفت استفاده min10/g10با شاخص مذاب2شرکت کرانگین

تهیه شده از شرکت اکس جی xGnP-C750شد. نانوصفحات گرافن گرید 
2تا 3/0نانومتر و قطر متوسط 2آمریکا با ضخامت متوسط 3ساینس

	میکرومتر و مساحت سطح متوسط  m2/g750 .مورد استفاده قرار گرفت
به 4همچنین از تالک بدون پوشش با نام تجاري مایکرو تالک آي تی اکسترا

میکرومتر استفاده شد.7/1صورت ذرات با اندازه متوسط 

سازينمونه-2-2
کـن  ها با استفاده از روش اختلاط مذاب و با استفاده از مخلـوط ونهتمامی نم

تهیـه شـدند. زمـان    C180°	در دمـاي  rpm60	هـاي  داخلی با سرعت پیچـه 
هاي ها در نظر گرفته شد. در نانوکامپوزیتبراي تمامی نمونهmin10اختلاط 

نظـر  درصد وزنی تالک ثابـت در  15مقدار پروپیلن/تالک/گرافن پلیهیبریدي 
ــت   ــانو کامپوزیـ ــراي نـ ــد. بـ ــه شـ ــاي گرفتـ ــیهـ ــرافن پلـ و پروپیلن/گـ

درصد وزنی تغییر داده شد. 5/1تا 25/0، گرافن بین پروپیلن/تالک/گرافن پلی
گیري فشـاري  هاي مربوطه، با استفاده از قالبها جهت آزمونهمچنین نمونه

	در دماي  °C190و فشارMPa	5/2سـت  صـورت ا تهیه شدند. روش کار بدین
هاي کوچک) بـه قالـب سـرد اضـافه شـده و      ها (به صورت تکهکه اپتدا آمیزه

دستگاه پـرس قـرار داده شـد. صـفحات     5سپس قالب در بین صفحات فشاري
داغ شـدند و در حـین داغ شـدن،    190℃فشاري دستگاه پـرس تـا دمـاي     

حداقل فشاري (نزدیک صفر) جهت تماس داشـتن قالـب و صـفحات فشـاري     
، فشار به آرامی 190℃. بعد از رسیدن دماي صفحات فشاري به اعمال گردید

دقیقه در این فشـار نگـه داشـته شـد.     5افزایش یافته وبه مدت MPa5/2تا 
سپس قالب از پرس داغ جدا شده و جهت سرد کردن در زیـر پـرس سـرد بـا     

قرار داده شده و بعد از رسیدن دماي قالـب بـه دمـاي    MPa5/2همان فشار 
هـاي متفـاوت   نمونه بـا فرمولاسـیون  8ها جدا شدند. به طور کلی نهاتاق نمو

ارائه شده است.1ساخته شد که در جدول 

هاآزمون- 2-3
مطابق با z100مدل 6آزمون کشش با استفاده از دستگاه سویک روئل

انجام شد. هندسه نمونه mm/min5	هاي با سرعت فک527-1	ISOاستاندارد 
داده شده است. آزمون ضربه در دماي اتاق و با نشان 1کشش در شکل 

با D256	ASTMمطابق با استاندارد SIT-20Dمدل7استفاده از دستگاه سانتام
از سطح شکستSEMانجام شد. تصاویر mm2/3 ×7/12 ×5/63	ابعاد 

																																																																																																																																											
1-	Maleic	Anhydride	Grafted	Polypropylene	
2-	karangin	
3-	XG	Science
4-	Micro-talc	I.T.	EXTRA
5-	platen	
6-	Zwick/Roell	
7-	Santam
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هافرمولاسیون نمونه1جدول 

درصد وزنی	کد
	پروپیلنپلی

درصد وزنی
	تالک

درصد وزنی
	گرافن

درصدوزنی
MAPP	

PP	0/100	0/0	0/0	0/0	
A0	00/81	15	0/0	4	
A1	75/80	15	25/0	4	
A2	25/80	15	75/0	4	
A3	50/79	15	50/1	4	
G1	75/99	0/0	25/0	0/0	
G2	25/99	0/0	75/0	0/0	
G3	50/98	0/0	50/1	0/0	

Aپروپیلن/تالک/گرافن= کد مربوط به نانوکامپوزیتهاي هیبریدي پلی
Gپروپیلن/گرافن = کد مربوط به نانوکامپوزیتهاي دوتایی پلی

527-1	ISOهندسه نمونه آزمون کشش مطابق با استاندارد1شکل 

ها بعد از آزمون کشش توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه
ها براي جلوگیري از تجمع انجام شد. سطح نمونهTESCAN	WEGA-IIمدل 

دهی نانومتر روکش15بارالکتریکی درطی آزمایش، توسط طلا و به اندازه 
	20شدند. سپس با ولتاژ کاري برابر  kVها انجام شد. گرماسنجی آزمایش

	Netzschتوسط دستگاه 1(DSC)روبشی تفاضلی  DCS	 200	 F3	 Maia در
ین دماهاي ذوب و رفتار بلورینگی انجام شد. در این محیط نیتروژن، جهت تعی
ها از دماي اي استفاده شد. در مرحله اول نمونهآنالیز از روش سه مرحله

گرم شدند و براي C/min10°	با نرخ گرمایشی برابر  C200°	محیط تا دماي 
داشته شدند. در این دما جهت ازبین بردن تاریخچه حرارتی نگهmin5	مدت 
	ها از دماي برابر حله دوم نمونهدر مر °C200	 تا دماي محیط و با نرخ

داشته شدند. در مرحله نگهmin5	سرد شدند و به مدت C/min10°	گرمایش 
C/min10°با نرخ گرمایش  	C200°سوم نیز از دماي محیط تا دماي برابر 

گرم شدند.

. نتایج و بحث3
	خواص کششی- 3-1

- گرافن را بر مدول الاستیک و استحکام کششی پلیاثر تالک و 3و 2شکل 
شود، افزودن تالک تأثیر قابل طور که ملاحظه میدهد. همانپروپیلن نشان می

درصد 15پروپیلن دارد. بعد از افزودن توجهی بر روي مدول الاستیک پلی
رسیده MPa712	به MPa551	پروپیلن، مدول الاستیک از وزنی تالک به پلی

(مدول بالاتر)افزایش مدول الاستیک را میاست.  و توان به سفتی پرکننده 
% وزنی 15همچنین با افزودن 	].14نسبت منظر نسبتاً بالاي آن نسبت داد [

رسید که MPa7/26به MPa6/31پروپیلن، استحکام کششی از تالک به پلی
ده با دهد. استحکام کششی پلیمرهاي پر شدرصدي را نشان می5/15کاهش 

تالک به کیفیت و مقدار تالک وابسته است. تالک ریز استحکام کششی را 
]. 16دهد [افزایش و تالک متوسط و درشت استحکام کششی را کاهش می

																																																																																																																																											
1-	Differential	scanning	calorimetry

همچنین استحکام کششی کامپوزیت به شدت به استحکام بین سطحی و 
]. بنابراین 17وابسته است [و ماتریسمساحت سطح تماس پرکننده

کنش ضعیف بین توان به برهمن دلیل کاهش استحکام کششی را میتریاصلی
شود بار به طور مؤثر به پرکنندهپروپیلن نسبت داد که باعث میتالک و پلی

منتقل نشود. البته وجود مقداري کلوخه تالک نیز در کاهش استحکام 
مکانیکی تأثیر قابل توجهی دارد که این بخاطر اثر تمرکز تنش در این 

توانند به صورت یک نقص عمل ها میباشد. به بیان دیگر، کلوخهها میخهکلو
.]14کنند و کاهش استحکام را به همراه داشته باشند[

شود بعد از افزودن گرافن مشاهده می3و 2طور که در شکل هاي همان
پروپیلن/تالک، مدول الاستیک و پروپیلن خالص و همچنین پلیبه پلی

زایش یافتند. مدول الاستیک با افزایش گرافن افزایش، که استحکام کششی اف
پروپیلن/تالک بالاترین مدول الاستیک مربوط هاي دوتایی پلیدر نانوکامپوزیت

هاي هیبریدي ) و در کامپوزیتG3)GPa671/0به نمونه حاوي گرافن 
پروپیلن/تالک/گرافن بالاترین مدول الاستیک مربوط به نمونه حاوي گرافن پلی
A3)	GPa776/0.است (

درصد وزنی در هردو نانوکامپوزیت 75/0همچنین با افزایش گرافن تا 
یابد. بالاترین استحکام دوتایی و هیبریدي، استحکام کششی افزایش می

G2پروپیلن/گرافن مربوط به نمونه کششی در نانوکامپوزیت دوتایی پلی

)MPa1/34  پروپیلن خالص دارد. % افزایش را نسبت به پلی9/7) است که
پروپیلن/تالک/گرافن نیز بالاترین استحکام کششی نانوکامپوزیت هیبریدي پلی

	مربوط به نمونه  A2)	 MPa1/30کاهش را نسبت به 7/4ست که ) ا %
پروپیلن/تالک کامپوزیت پلی	% افزایش را نسبت به7/12پروپیلن خالص و پلی

داشته است.
فحات گرافن داراي سفتی و استحکام طور که قبلاً اشاره شد صهمان

بسیار بالایی است بنابراین اضافه کردن گرافن باعث بهبود خواص کششی 
شود. این نتایج کاملاً مطابق با مشاهدات کلی است که افزودن پلیمر می

]. افزایش مدول و استحکام 18شود [نانوذرات باعث بهبود خواص کششی می
و مشخصه مکانیکی بالاي ذاتی گرافن و تماس توان به نسبت منظر بالا را می

]. با افزایش 22-19بین سطحی زیاد نانوگرافن با ماتریس پلیمري نسبت داد [
پروپیلن خالص یا وزنی در پلیدرصد 75/0گرافن به میزان بیش از 

شود که با اضافه یابد. تصور میپروپیلن/تالک، استحکام کششی کاهش میپلی
دهد که به علت اي شدن رخ میه پلیمر، پدیده تودهکردن گرافن بیشتر ب

هاي گرافن در حین نیروي واندروالس بین نانوصفحات است. لذا لغزش توده
آزمون کشش به صورت یک نقص عمل کرده، منجر به کاهش خواص 

]. در واقع زمانی که مقدار گرافن در ماتریس کم 19،22،23شود[مکانیکی می
(شکل است، فضاي بیشتري براي  الف) اما با 4پراکنده شدن وجود دارد 

افزایش گرافن این فضا محدود شده و در برخی مناطق در ماتریس، صفحات 
هاي ب). همچنین در کامپوزیت4آید (شکل گرافن به صورت توده در می
هاي مختلف با هم برخورد داشته باشند، کنندههیبریدي ممکن است تقویت

هش خواص مکانیکی تأثیرگذار باشد. چرا که بعد از تواند اندکی در کاکه می
هاي شوند. برخورد تقویت کنندهاعمال بار، این تقویت کنندها از هم جدا می

	هاي هیبریدي در مطالعات پیشین نیز گزارش شده استمختلف در کامپوزیت

]. به هر حال این اثر اندك بوده و مهمترین دلیل کاهش خواص 24[
ن خود گرافن است که به دلیل وجود نیروي واندروالس مکانیکی، توده شد

ذاتی بین صفحات آن است. بنابراین بالاترین مدول الاستیک، مربوط به 
% وزنی گرافن است 5/1% وزنی تالک و 15هاي هیبریدي حاوي نانوکامپوزیت

و بالاترین استحکام کششی مربوط به نانوکامپوزیت دوتایی که فقط حاوي 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
94

.1
5.

7.
37

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
3-

20
 ]

 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1394.15.7.37.5
https://mme.modares.ac.ir/article-15-8082-en.html


و همکارانمنبريسامانگرافن/پلیپروپیلندوتاییکامپوزیتنانووگرافن/تالک/پلیپروپیلنهیبریدينانوکامپوزیتمکانیکیخواصمقایسه

7، شماره 15، دوره 1394مهندسی مکانیک مدرس، مهر 332

	

گرافن است. هرچند که گرافن باعث افزایش استحکام کششی % وزنی 75/0
هاي هیبریدي پروپیلن/تالک شد اما در نهایت نانوکامپوزیتکامپوزیت پلی

تري داشتند که به هاي دوتایی، استحکام کششی پاییننسبت به نانوکامپوزیت
خاطر اثرات منفی تالک بر استحکام کششی است.

	استحکام ضربه- 3-2
نشان داده شده 5و گرافن بر استحکام ضربه پلی پروپیلن در شکل اثر تالک 

% وزنی تالک به 15شود بعد از اضافه شدن طور که ملاحظه میاست. همان
% کاهش یافت. این کاهش استحکام را 4/16پلی پروپیلن، استحکام ضربه 

هاي تیز تالک که عاملی براي رشد ترك است توان به تمرکز تنش در لبهمی
در پروپیلن نسبت داد.] و همچنین چسبندگی ضعیف بین تالک و پلی1[

است.و ماتریس وابسته واقع استحکام ضربه شدیداً به چسبندگی پرکننده
و ماتریس ضعیف است ترك به راحتی در زمانی که چسبندگی پرکننده

و ناحیه ضعیف بین فازي رشد خواهد کرد و زمانی که چسبندگی پرکننده
هاي پلیمري را محدود پذیري زنجیرهحرکتس بسیار بالا باشد، پرکنندهماتری

]. البته با استفاده از تالک 25شود [کرده و باعث تردتر شدن کامپوزیت می
توان اثرات منفی تالک بر استحکام ضربه را ریز به جاي تالک درشت، می

] کامپوزیت پروپیلن خالص و]. بعد از افزودن گرافن به پلی16کاهش داد 
پروپیلن/تالک، استحکام ضربه بهبود یافت و در مقادیر بالاتر، این استحکام پلی

] درباره اثر گرافن 6کاهش یافت. نتایج مشابه توسط ششمنی و همکارانش [
هاي چوب/پلاستیک ارائه شده است. این بهبود استحکام بر خواص کامپوزیت

در درصدهاي پایین و اثر ضربه به دلیل بهتر پراکنده شدن ذرات گرافن
کنندگی آن است. لذا با توجه به اینکه تالک تأثیر منفی بر استحکام تقویت

هاي دوتایی ضربه دارد، بالاترین استحکام ضربه مربوط به نانوکامپوزیت
درصد وزنی گرافن است. 75/0باشد که حاوي پروپیلن/گرافن میپلی

تنهایی) ( نسبت به گرافن به بنابراین هیبریدي کردن تالک با گرافن 
شود اما این افزایش به بهاي از دست باعث افزایش شدید مدول الاستیک می

شود. براي افزایش دادن مقداري استحکام کششی و استحکام ضربه تمام می
مدول با استفاده از تالک به تنهایی به مقدار بیشتري تالک نیاز است که 

ردي ماده را به همراه دارد. از طرفی افزایش افزایش دانسیته، ویسکوزیته و ت
مدول با استفاده از گرافن به تنهایی باعث افزایش قیمت تمام شده محصول 

توان از گرافن در مقادیر بالا استفاده کرد زیرا منجر گردد. ضمن اینکه نمیمی
گردد.به کاهش شدید خواص مکانیکی می

مطالعات ریخت شناسی- 3-3
هاي کشش در نیتروژن مایعت نمونهگرفته شده از سطح شکسSEMتصاویر

پروپیلنتأثیر تالک و گرافن بر مدول کششی پلی2شکل

پروپیلنتأثیر تالک و گرافن بر استحکام کششی پلی3شکل

پروپیلن/تالک، الف) پراکندگی مناسب در حضور گرافن در کامپوزیت پلی4شکل 
توده شدن گرافن در برخی نقاط ماتریس در مقادیر زیاد گرافن.مقادیر کم گرافن و ب) 

	
پروپیلنتأثیر تالک و گرافن بر استحکام ضربه پلی5شکل 

پروپیلن سطح شکست پلی6نشان داده شده است. شکل 9تا 6در شکل 
ه داراي سطحی صاف و یکنواخت است.دهد کخالص را نشان می
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% وزنی تالک 15پروپیلن پر شده با مربوط به سطح شکست پلی7شکل 
شوند، نشان دهنده بیرون کشیده شدن تالک از هایی که دیده میاست. حفره

و دهد که چسبندگی بین پرکنندهها نشان میماتریس است. وجود این حفره
شود که در حین اعمال ماتریس ضعیف است. این چسبندگی ضعیف باعث می

منتقل نشود.نندهبار، تنش به طور مؤثر به پرک
% وزنی تالک با 15پروپیلن پر شده با سطح شکست پلی8شکل 

شود مقداري از طور که مشاهده میدهد. همانبزرگنمایی بالاتر را نشان می
ها باعث ایجاد تر اشاره شد که این کلوخهتالک کلوخه شده است. پیش

توانند ند، میها بزرگ باش]. اگر کلوخه14شوند [ساختار داراي نقص می
تمرکز تنش شدیدي را به زمینه (ماتریس) اعمال کنند. 

% وزنی تالک و 15پروپیلن پرشده با سطح شکست پلی9در شکل 
طور که قبلاً بیان شد در % وزنی گرافن نشان داده شده است. همان5/1

دهد که بخاطر وجود مقادیر بالاي نانوصفحات گرافن، پدیده توده شدن رخ می
هاي گرافن، مهمترین روي واندروالس بین صفحات گرافن است. وجود تودهنی

که براي 1فاکتور در کاهش خواص مکانیکی است. در این مطالعه از ایدکس
رود، جهت تایید حضور تمامی کار میشناسایی ترکیب شیمیایی مواد به

عناصر موجود در کامپوزیت استفاده گردید. ایدکس براي نانوکامپویت 
نشان داده شده است. 10پروپیلن/تالک/گرافن در شکلبریدي پلیهی

شود در نمودار تنها پیکهاي کربن، اکسیژن، طور که ملاحظه میهمان
ها در دهنده عدم وجود ناخالصیسیلیسیم و منیزیم موجود است که نشان

پروپیلن کامپوزیت است. همچنین جهت بررسی میزان پراکندگی تالک در پلی
استفاده 2ن اثر ذرات گرافن بر این پراکندگی از نگاشت پرتو ایکسو همچنی

A3و نمونه A1نگاشت پرتو ایکس سیلیسیم، براي نمونه 11شد. در شکل 

11(شکل A3شود در نمونه طور که ملاحظه مینشان داده شده است.  همان
دهد که گرافن تري است. این نشان میب)، تالک داراي پراکندگی ضعیف

شود. این پدیده احتمالاً به خاطر ندکی باعث کاهش پراکندگی تالک میا
افزایش ویسکوزیته پلیمر در حضور گرافن است.

گرماسنجی پویشی تفاضلی - 3-4
شـان اسـت.  بلوري وابسته به میزان بلورینگیخواص مکانیکی پلیمرهاي نیمه

ــالیز  ــی از روشDSCآن ــورینگی   یک ــزان بل ــین می ــت تع ــب جه ــاي مناس ه

برابر3000با بزرگنمایی PPسطح شکست SEMتصویر6شکل

																																																																																																																																											
1-	EDAX	
2-	X-ray	

برابر3000با بزرگنمایی A0سطح شکست نمونه SEMتصویر 7شکل

برابر10000با بزرگنمایی A0سطح شکست نمونه SEMتصویر 8شکل

برابر10000با بزرگنمایی A3سطح شکست نمونه SEMتصویر9شکل
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A1تصویر ایدکس نمونه نوع 10شکل

A3، (ب) نمونه نوع A1نگاشت پرتو اکس نمونه ها : (الف) نمونه نوع 11شکل

رو جهت مطالعه رفتار بلورینگی هاي پلیمري است. از ایننانوکامپوزیت
) وTmاستفاده شد. دماي ذوب (DSCها، از آنالیز پروپیلن و نانوکامپوزیتپلی

) و ΔHm) و آنتالپی ذوب (ΔHc) و آنتالپی بلورینگی (Tc(دماي شروع بلورینگی
طور که انتظار ارائه شده است. همان2) در جدول Xcدرصد بلورینگی (

افزایش یافت که نشان Tcپروپیلن، رفت، بعد از افزودن تالک به پلیمی
شود که شروع کند و باعث میزا عمل میدهد تالک به عنوان عامل هستهمی

پروپیلن پر شده با تالک تعداد ی در دماي بالاتري شروع شود. در پلیبلورینگ
پروپیلن خالص است که باعث رشد تعداد بسیار زایی بیشتر از پلیمراکز هسته

هاي دوتایی با شود. براي نانوکامپوزیتزیاد واحدهاي بلوري کوچک می
وع دهد گرافن شراندکی افزایش یافت که نشان میTcافزودن گرافن، 

هاي هیبریدي، با افزودن بخشد. اما براي نانوکامپوزیتبلورینگی را سرعت می
توان گفت که در مشاهده نشد. میTcگرافن تغییر چندانی در 

زنی غالب است. همچنین رعت جوانههاي هیبریدي اثر تالک بر سنانوکامپوزیت
بر دماي قابل مشاهده است که تالک و گرافن تاثیر قابل توجهی2از جدول 

ذوب نداشتند.
با استفاده از رابطه زیر:Xcمیزان بلورینگی نمونه ها 

Xc	(%)	= ௱ு೘
௱ுబ	×	௪

	×100

آنتالپی ذوب و ΔHmپروپیلن است و کسر وزنی پلیwبدست آمد که در آن 
ΔHoاش، که مقدار آندرصد بلورینگی100پروپیلن درآنتالپی ذوب پلی

(209	 J/g)] پروپیلن، درجه بلورینگی بعد از افزودن تالک به پلی.]26است
پروپیلن، % وزنی گرافن به پلی75/0کاهش بسیار ناچیزي داشت. با افزودن 

% وزنی گرافن به 75/0درصد و با افزودن 5/43به 3/45درجه بلورینگی از 
درصد کاهش یافت. این 6/40به 7/44پروپیلن/تالک، درجه بلورینگی از پلی
تواند ناشی از محدود شدن زنجیره هاي ملوکولی هش درجه بلورینگی میکا

	کند.بلورها را با مشکل مواجه میبه وسیله گرافن باشد که رشد 
توان با توجه به کاهش درجه بلورینگی، افزایش مدول الاستیک را می

که میزان بلورینگی کنندگی گرافن و تالک دانست چرامربوط به اثر تقویت
ط مستقیمی با مدول الاستیک دارد . وقتی میزان بلورینگی بیشتر باشد،ارتبا
	

	حاصل از منحنی هاي سرمایش و مرحله دوم گرمایش	DSCنتایج 2جدول 

Tm	کد

(℃)	
ΔHm

(J/g)	
Xc

(%)	
Tc

(℃)	
ΔHc

(J/g)	

PP	6/167	8/94	3/45	9/121	2/97	

A0	4/168	7/78	7/44	9/127	3/74	

A2	7/167	1/72	6/40	5/127	1/82	

G2	3/168	4/90	5/43	3/125	4/95	

بیشتر به علت نقش بلورها به عنوان اتصالات عرضی، مدول الاستیک نیز 
.]27[شودمی

	نتیجه گیري- 4
پروپیلن/گرافن و هاي پلیزیتدر این مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپو

پروپیلن/تالک/گرافن بصورت تجربی بررسی گردید و نتایج زیر به دست پلی
آمد: 

پروپیلن، درصد وزنی تالک اصلاح نشده سطحی به پلی15افزودن .1
درصدي 5/15درصدي مدول یانگ و کاهش 2/29باعث افزایش 

شود.درصدي استحکام ضربه می4/16استحکام کششی و  
اده شده، مدول الاستیک افزودن گرافن در تمام مقادیر استف.2

	دهد.ایی و هیبریدي را افزایش میهاي دوتکامپوزیت
پرپیلن/تالک باعث پروپیلن و پلیاگرچه افزودن گرافن به پلی.3

شود اما این افزایش افزایش استحکام کششی و استحکام ضربه می
	درصد وزنی گرافن مشاهده شد.75/0فقط تا 

چسبندگی ضعیفی با شناسی، تالکبا توجه به نتایج ریخت.4
پروپیلن دارد و در زمان اعمال بار، به راحتی از ماتریس جدا پلی
شدن رخ مقادیر بالاي گرافن، پدیده توده شود. همچنین در می
ین آوردن خواص مکانیکی ماده ترین عامل در پایدهد که اصلیمی

	است.
دهد که تالک تأثیر قابل توجهی بر درجه نشان میDSCنتایج .5

	شوند.رینگی ندارد اما گرافن باعث کاهش درجه بلورینگی میبلو
پروپیلن/تالک/گرافن نسبت به هاي هیبریدي پلینانوکامپوزیت.6

پروپیلن/گرافن مدول الاستیک بالاتر و هاي پلینانوکامپوزیت
	استحکام کششی و استحکام ضربه پایین تري دارند.
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